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Echantillons : 
• Huile de lin provenant d’un batch en départ pour la Corée 
• Huile de lin « Galloil » 

 
 

 
Méthode : 

Dosage volumétrique 
 
Résultats : 

• Indice de Wijs pour l’huile de lin provenant d’un batch en départ pour la Corée = 140 
• Indice de Wijs pour l’huile de lin « Galloil » = 190 

 
 

Conclusions : 
Ces deux échantillons d’huile de lin sont considérées comme “drying oil” (Indice de Wijs > 140). La 
capacité de l’huile de lin « Galloil » à polymériser est supérieure à celle du batch. 
L’indice de Wijs pour une huile de lin se trouve entre 170 et 190. 
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